Lizenzierte Kopie von elektronischem Datentrager

Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin — Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Diisseldorf 1999

ICS 25.120.10 VDI-RICHTLINIEN Marz 1999
VEREIN Innenhochdruck-Umformen VDI 3146
DEUTSCHER Grundl Blatt 1
INGENIEURE runalagen Entwurf
Hydroforming Einspriiche bis 30.09.1999 an
Basic knowledge Verein Deutscher Ingenieure
VDI-Gesellschaft Produktionstechnik
Postfach 101139
40002 Disseldorf
Inhait Seite
Vorbemerkung . . ... ... .. 2
1 BegriffeundBenennungen . . . . . ... ... .. ............ 2
1.1 Einordnungdes IHU-Verfahrens . . . . ... .. ... ......... 2
1.2 Einteilung der Verfahrensvarianten. . . . . ... ... ... ... ... 2
2 Rohteil . . . . ... ... ... ... 4
2.1 Stoffliche Eigenschaften . . . .. ... ... .. ... ... ..... 4
2.2 Geometrische Eigenschaften . . . . . ... ... ... ... ...... 4
2.3 Weitere Anforderungen. . . ... ... ... ... ... .. ...... 4
3 Fertigteil . . ... ... ... .. . .. . . 4
3.0 Formenordnung . . . . . .. ... ... . ... .. 4
3.2 Fertigteilfehler. . . . ... ... ... ... .. ..., . ...... 5
4 Verfahrensgrenzen . . . . . .. ... ... ... ... . ... . ..... 6
4.1 Arbeitsdiagramm und Prozefenster . . . . . . ... ... .. .. ... 6
42 Versagensfille. . . .. ..... . ... ... .. ... ... .. ... . 7
4.3 Tribologische Einfliisse. . . . . . ... ... ... ... ........ 7
Schrifttum. . ... ... .. 8

VDI-Gesellschaft Produktionstechnik

AusschuB Innenhochdruckumformen

VDI-Handbuch Betriebstechnik, Teil 2

Vervielfiltigung — auch fiir innerbetriebliche Zwecke — nicht gestattet





